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EINLEITUNG

Warmedammung ist im Zuge steigender Energiepreise und
immer strengerer Klimaziele in aller Munde. Viele Verbraucher
sind aufgrund der Flut an Informationen jedoch verunsichert.

Damit Sie lhren Kunden immer auf Anhieb die richtigen Ant-
worten geben konnen, stellt Ihnen der Industrieverband Hart-
schaum (IVH) mit diesem Styropor®-Leitfaden ein kleines Nach-
schlagewerk zur Verfligung. Sortiert nach Stichworten, finden
Sie hier konkret und kurz zusammengefasst alles Wesentliche
zum Dammen mit EPS*/Styropor®.

Der IVH ist der Dachverband der Hersteller von Dammstoff-
produkten aus EPS/Styropor®. Seine Mitglieder sind die fiih-
renden Hersteller von EPS/Styropor® als Dammstoff fir die
Wdrmedammung und den Schallschutz. Weiter zahlen der
europaische Rohstoffherstellerverband PlasticsEurope sowie
Maschinenhersteller als Gastmitglieder zum IVH. Besondere
Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind die Themen Forschung
und Anwendungstechnik, Qualitatssicherung, Umweltschutz
und Nachhaltigkeit.

@Schallschutz S.30

*Expandiertes Polystyrol
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EIGENSCHAFTEN UND
ANWENDUNGEN

Der bewdahrte Dammstoff EPS/Styropor® wird seit iiber 50
Jahren im Bauwesen verwendet. Seine zentrale Eigenschaft ist
die Warmeleitfdhigkeit. Und hier gilt: Je geringer, desto groRer
das Einsparpotenzial an Heizenergie.

Dariiber hinaus ist fiir eine Flachdachdammung noch die hohe
Druckfestigkeit maBgeblich und die geringe Wasseraufnahme
fiir die Perimeterddmmung. Weitere praxisrelevante (Mindest-)
Eigenschaften werden in der nationalen Anwendungsnorm
DIN 4108-10 oder im Fall von Warmedamm-Verbundsystemen
und Perimeterddmmungen in bauaufsichtlichen Zulassungen
festgelegt.

Zusatzliche technische Informationen finden Sie online unter
7 www.ivh.de oder auf den Webseiten der [IVH-Mitgliedsfirmen.

AuBenwand
Perimeterdammung
Dach

Flachdach

Kellerdecke

Oberste Geschossdecke
FuBboden

Innenwand

n (D Druckfestigkeit .29
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Anwendungsgebiete fiir EPS/Styropor®

AuBenwand
Warmeddamm-Verbundsystem (WDVS),
Kernddmmung, Innendammung

Decke
Trittschallddmmung, Bodendammung,
Deckendammung z.B. der Kellerdecke

Dach

Flachdachddmmung, Dammung auf den Sparren,
zwischen den Sparren, unter den Sparren und
Dammung der obersten Geschossdecke (Dachboden)

Perimeterdimmung
Dammung gegeniiber dem Erdreich auBerhalb
der Abdichtung

1 h
15 BN




QUALITATSSICHERUNG

MaBgeblich fir eine sichere und dauerhafte Energieeinspa-
rung ist neben einer entsprechenden Planung und fachge-
rechten Verarbeitung insbesondere die Dammstoffqualitat.
Basis fiir den hohen Qualitatsstandard der EPS/Styropor®-
Dammstoffe der IVH-Mitglieder ist das dreistufige Qualitdts-
sicherungs-System:

Eigeniiberwachung:

Die werkseigene Produktionskontrolle umfasst die interne
Uberwachung der Produktion durch die EPS/Styropor®-Her-
steller innerhalb definierter Zyklen. Diese Kontrolle ist in der
Produktnorm DIN EN 13163 verankert und sichert die Uberein-
stimmung der Produkte mit der Norm.

Fremdiiberwachung:

Grundlage fiir die Fremdiiberwachung bildet die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung (abz) als Warmedammstoff (Z2-23.15-
XXX) oder fiir die Anwendung als Perimeterdammung (Z-23.33-
XXX). Die Uberwachung umfasst insbesondere den Bemessungs-
wert der Warmeleitfahigkeit sowie das Brandverhalten nach
DIN 4102. Beide Angaben sind maBgebend fiir die Planung und
Ausfiihrung eines Bauvorhabens. Die Uberwachung erfolgt
durch ein bauaufsichtlich anerkanntes Prifinstitut, welches
die Produkte beim Hersteller entnimmt und die in der abZ
festgelegten Eigenschaften nach dem dort vorgegebenen
Priif- und Uberwachungsplan priift.



Marktentnahme:

Die zusatzliche freiwillige Marktentnahme rundet das Quali-
tdtssicherungssystem ab. Hierflr sorgt die Bundesfachabteilung
Qualitatssicherung EPS-Hartschaum (BFA QS EPS): Die Pro-
dukte der IVH-Mitglieder werden in kurzen Abstanden durch
Testkdufe deutschlandweit zusdtzlich im Markt entnommen
und durch unabhdngige Prifanstalten geprift und damit
nochmals Gberwacht.

Mit dem Qualitdtssiegel der BFA QS EPS wird die Einhaltung
des hohen Qualitdtsstandards sichergestellt und dokumentiert.
Planer, Fachhandwerker und Verbraucher sind damit auf der
sicheren Seite und konnen sich auf das hohe Qualitatsniveau
fir Dammstoffe aus EPS/Styropor® der IVH-Mitglieder ver-
lassen.

;&.

(D Silbergraues EPS/Styropor®
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ENERGIEEINSPARVERORDNUNG
(ENEV 2009)

Die Energie-Einsparverordnung ist ein wichtiges Instrument
fir die Energiewende. Als wesentlicher Bestandteil der EnEV
gelten die einzuhaltenden Hochstwerte des Transmissionswar-
meverlustes (Warmeverluste) der warmeiibertragenden Um-
fassungsflachen, d.h. der AuBenwande und Dachflachen und/
oder auch obersten Geschossdecken und Kellerdecken. Die
Einhaltung dieser Hochstwerte wird maRgeblich durch den
Dammstoff EPS/Styropor® erreicht und kann sogar weit un-
terschritten werden, um einen verbesserten Warmeschutz des
Gebdudes zu erzielen.

Die Warmedammleistung eines Bauteils wird durch den U-Wert
(Warmedurchgangskoeffizient) beschrieben. Wie die Tabelle
zeigt, kann bei gleicher Dammstoffdicke und unterschiedlichen
Warmeleitfahigkeiten der geforderte U-Wert eines Bauteils
weiter verbessert werden.

Die aktuell giiltige EnEV 2009 schreibt fiir AuBenbauteile von
Bestandsgebduden einzuhaltende U-Werte vor (s.a. IVH-Damm-
praxis EnEV 2009 — Altbau 7 Download auf: www.ivh.de).

Altbau’ max U erf. EPS/Styropor®-Dicke [mm]

[w/(mK)] (mit zugehdrigem U-Wert)

nach EnEV

2009 EPS/Styropor® EPS/Styropor®

035 032°

AuBenwand (WDS) <0,24 120 mm (U =0,24) 120 mm (U=0,22)
Steildach <0,24 140 mm (U=0,21) 140 mm (U =0,20)
Oberste _ _
Srsdinestleda < 0,24 140 mm (U=0,22) 140 mm (U=0,21)

n Kellerdecke <0,30 80 mm (U =0,30) 80 mm (U =0,29)



»Neben dem seit Jahrzehnten bewahrten und anerkannten
»weiBen« EPS/Styropor® gibt es als neuere Entwicklung auch
silbergraues EPS/Styropor®. Dabei handelt es sich nicht nur
um eine Einfarbung, sondern um eine technische Entwicklung
mit deutlich verbesserten Dammeigenschaften. Wahrend

bei dem klassischen »weiBen« EPS/Styropor® derzeit bei
Warmeleitfahigkeiten von ca. 0,035 W/(mK) die Grenze er-
reicht wird, liegen die Werte des silbergrauen EPS/Styropors®
deutlich darunter. Dies wird durch die Einlagerung von spe-
ziellen Infrarotabsorbern und Reflektoren erreicht, die den
Warmeabfluss aufgrund von Warmestrahlung weitestgehend
vermeiden. Die verbesserten Eigenschaften fiihren folglich
bei gleicher Dicke des Dammstoffes zu einer besseren Dam-
mung. Alternativ kénnen bei einer im Vergleich gleichen
Dammleistung auch die Bauteildicken reduziert werden, um
so schlanke Konstruktionen zu erméglichen. Die Anwendungen
sind dabei (iberaus vielseitig: Neben der Anwendung bei
Warmedamm-Verbundsystemen an der Fassade kommt das
silbergraue EPS/Styropor®in allen weiteren klassischen
Anwendungen zum Einsatz, also im Flachdach, als Kern-
dammung, Innendammung, Sockelddammung sowie bei Peri-
meteranwendungen und Kellerdeckenddmmungen.«

1 Angaben der EPS/Styropor®-Dicken kénnen je nach Gebaudetyp (s. Deutsche
Gebdudetypologie) variieren. Die in der Tabelle genannten Werte sind nur
als Anhaltswerte zu verstehen. Die U-Werte nach EnEV 2009 werden sich
voraussichtlich in der nachsten EnEV-Novellierung nicht andern. Es sollte
immer eine qualifizierte Energieberatung mit entsprechenden Berechnungen
als Grundlage fiir WarmedammmaBnahmen zugrunde liegen.

2 (DSiIbergraues EPS/Styropor®S.28

Informationen fiir die Anforderungen der EnEV an den Neu-
bau konnen der IVH-Dammpraxis EnEV 2009 — Neubau ent-
nommen werden # Download auf: www.ivh.de). n



ENERGIEEFFIZIENZ

Dammen leistet einen entscheidenden Beitrag zur Energie-
wende — denn die Bereitstellung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen wird auf absehbare Zeit nicht ausreichen, um den
Energiebedarf zu decken. Energieeffizienz ist der Schlissel, mit
anderen Worten:

»Bedarfssenkung geht vor Bedarfsdeckung.«

Oder,wie esdas Bundeswirtschaftsministerium formuliert: Die
beste Energie ist die, die nicht gebraucht wird. Warum ist das
so? Der Endenergiebedarf eines Wohngebdaudes wird neben
den Anlagenverlusten definiert durch den Warmwasserwarme-
bedarf und den Heizwarmebedarf einschlieBlich der Liftungs-
warmeverluste. Heizwdrmebedarf und Liftungswarmeverluste
werden ausschlieBlich bestimmt durch die Gebdudehiille, also
dem Dammstandard und der Luftdichtheit, aber auch Giber das
Liftungsverhalten.

Je geringer die Verluste iiber die Hiille (Transmissionswarmever-
luste H,) und iber Luftundichtigkeiten (Liftungswdrmeverluste
H,) sind, desto weniger Energie muss von der Heizungsanlage
(Heizwarmebedarf Qh) zur Verfiigung gestellt werden.

Durch zusatzliche Optimierung der Heizungsanlage (u.a. Ddm-
mung der Rohrleitung, hydraulischer Abgleich, Thermostat-
ventile, Pumpen und Regler) wird der Bedarf an Endenergie
auf ein Minimum reduziert. Erfolgt die Bereitstellung dann mit
regenerativer Energie oder mit Unterstiitzung regenerativer
Energie, ist eine groRtmogliche Energieeffizienz erreicht.



Die Energie, die nicht benotigt wird:

muss nicht bereit gestellt werden
verteuert sich nicht

erzeugt kein CO,

schont Umwelt und Ressourcen

Q
q,

By 25

Nutzung

Endenergie

; = Transmissionswdrmeverluste
y = Liftungswérmeverluste
s = Solare Warmegewinne
Q,, = Warmwasserbedarf
Q, = Interne Wiarmegewinne

(z.B. Elektrogerdte, Beleuchtung und Personen)
Q, = Heizwdrmebedarf
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ENERGIEBERATUNG

Energie sparen ist das Gebot der Stunde. Hierfiir muss jedoch
zunachst geklart werden, wo genau die Energieverluste im
Gebiude entstehen. Uberldsst man dies dem eigenen Gefiihl
oder einzelnen Interessengruppen, sind ineffiziente MaRRnah-
men die Folge, was wiederum zur Unzufriedenheit der Auf-
traggeber fiihrt.

Eine kompetente Energieberatung vor Beginn der ersten Mal3-
nahme verspricht den groBten Erfolg. Idealerweise wird sie
vorgenommen nach dem Muster der »Vor-Ort-Beratunge«, wie
sie das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
vorschreibt.

Die Begehung des Objektes ist dabei zwingend.
Auf folgende Dinge kommt es dabei besonders an:

Definition der warmeiibertragenden Hiille
Mogliche Luftundichtigkeiten

Priifung vorliegender Pldne mit dem Ist-Zustand
Zustand der Bauteile und Konstruktionen

Signifikante Warmebriicken und deren Verbesserung

Zustand der Heizungsanlage

Siehe hierzu auch:
7 »Checkliste zu den Mindestanforderungen ...«

www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung/publikationen/
beratungsberichte/checkliste_mindestanforderungen.pdf



Neben der Erfassung des Ist-Zustands ist zu empfehlen, dass
zwei oder besser drei Varianten mit moglichen Sanierungs-
und VerbesserungsmaRnahmen vorgeschlagen und gerechnet
werden. Die Auswirkungen der einzelnen MaRnahmen lassen
sich dadurch besser darstellen.

Erfolgt die Sanierung nicht in einem Zug, sollte die sinnvolle
Reihenfolge der MaRnahmen beschrieben werden, wobei sie
aufeinander abzustimmen sind. Sollen z.B. die Fenster vor
dem Aufbringen des geplanten WDVS ausgetauscht werden,
sind diese moglichst biindig mit der bestehenden AufRenwand
zu setzen. Wenn es das Dach betrifft, sind die Dachiberstan-
de bereits jetzt anzupassen. Werden solche MalRnahmen vor-
ab berlcksichtigt, lassen sich erhebliche Kosten sparen.

Dies sind nur einige Beispiele fiir eine kompetente Energiebe-
ratung. Bei konsequenter Vorgehensweise wird sich der Erfolg
zwangslaufig einstellen und flhrt zu zufriedenen Bauherren,
zumal der Energieberater auch weil3, wo es Fordergelder gibt.

Mehr zum Thema Energieberatung
7 www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung



FORDERMOGLICHKEITEN

Fir MaBnahmen zur Energieeinsparung gibt es Geld vom Staat.
Mit speziellen Forderprogrammen fiir die Warmedammung/
Energieeinsparung von Gebduden werden diese MaRnahmen
unterstlitzt. Fir die Warmedammung von Gebduden bietet
das KfW-Programm zur CO,-Minderung der Bundesregierung
verschiedene Moglichkeiten an.

Das betrifft unter anderem:

7

2

?

3

KfW-Programm »Energieeffizient Bauen«
u.a. fiir den Neubau von Effizienz- und Passivhausern
www.energiefoerderung.info

KfW-Forderung fiir die Vor-Ort-Beratung
fordert eine umfassende Beratung durch den
Energieberater
energiesparberatung@bafa.bund.de

KfW-Programm »Energieeffizient Sanieren -
Kredit fiir die Sanierung von Altbauten«

7 www.kfw.de/151, www.kfw.de/152, www.kfw.de/denkmal

4

KfW-Programm »Energieeffizient Sanieren -
Zuschuss fiir die Sanierung von Ein-/Zweifamilien-
hdusern und von Eigentumswohnungen«
www.kfw.de/430

KfW-Programm »Energieeffizient Sanieren -
Baubegleiten fiir die Baubegleitung und
energetische Fachplanung«

n 2 www.kfw.de/431



Tagesaktuelle Informationen finden sich unter den angegebenen
Web-Adressen.

Forderungen in den einzelnen Bundesldandern

Die meisten Bundeslander bieten ebenfalls eine Reihe von Pro-
grammen zur Forderung der Modernisierung und Energieein-
sparung an, oft auch im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus.

7 http://www.dasenergieportal.de/finanzierung/laender/
foerderungen-in-den-einzelnen-bundeslaendern

Detaillierte Informationen sind ber die Wirtschaft- oder Um-
weltministerien der Landesregierungen, die Landesbanken, die
regionalen Energieagenturen oder die Kreis- und Stadtverwal-
tungen erhaltlich.



WIRTSCHAFTLICHKEIT

In Zeiten steigender Energiepreise spielt Warmedammung
eine wichtige Rolle. Da die meisten Warmeverluste bei Gebdu-
den (iber Dach und Fassade entstehen, stellt EPS/Styropor®
eine hervorragende Moglichkeit dar, um gerade in Privathaus-
halten die Heizkosten spiirbar zu senken.

Allein mit einer fachgerecht geplanten und durchgefiihrten
Fassadendammung lassen sich beispielsweise bis zu 40% der
Heizkosten einsparen. EPS/Styropor® gewahrleistet hierfir
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhdltnis, sodass sich
die Investition innerhalb weniger Jahre rechnet.

Des Weiteren ist EPS/Styropor® ein liberaus langlebiger
Dammstoff, der Giber Jahrzehnte hinweg seine Funktion erfiillt,
ohne seine Leistungsfahigkeit zu vermindern. Es kommt so-
mit nicht nur zu einer Steigerung der subjektiv empfundenen
Wohnqualitat, sondern auch zu einer objektiv messbaren Stei-
gerung des Immobilienwertes.

Dariber hinaus wird die Langlebigkeit von Gebduden erheb-
lich erhoht. Durch einen besseren Schutz der AuBenwande
und des Daches gegen Kalte, Hitze, Regen und Feuchtigkeit
reduzieren sich auBerdem die Instandhaltungskosten auf ein
Minimum.



So erzielt eine warmegedammte Immobilie bei Vermietung
oder Verkauf nachweisbar wesentlich hohere Erlose als ein
vergleichbares ungedammtes Objekt — Energieeffizienz ist also
auf mehrfache Art und Weise rentabel.

Stehen ohnehin bereits BaumaRnahmen an einem Gebdude
an, lohnt es sich, umfassende Warmedammung einzuplanen.
Wichtig hierbei ist, von Anfang an qualifizierte Energiebera-
tung einzubeziehen. Ein Energieberater kann dann die MaR-
nahmen individuell auf das jeweilige Objekt abstimmen und
die jeweiligen Einsparmoglichkeiten errechnen.

EPS/Styropor®ist gut angelegtes Geld.
Nicht nur auf lange Sicht, sondern von Anfang an.

——




LUFTUNG UND RAUMKLIMA

Das Raumklima wird vor allem durch die Temperatur und die
Luftfeuchtigkeit bestimmt. Warme Luft kann mehr Feuchtig-
keit aufnehmen als kalte. Kiihlt sich warme Luft ab, steigt die
relative Luftfeuchtigkeit. Wird dann die Temperatur weiter
gesenkt, fallt die Feuchtigkeit aus (sie »kondensiert«). Zuerst
geschieht dies an den kaltesten Stellen eines Raumes, also in
der Regel an den Innenseiten der AuBenwande. Insbesondere,
wenn dort durch sogenannte Warmebriicken besonders kalte
Stellen existieren. Auch der Luftwechsel ist ein maligeblicher
Faktor, denn das Liften reguliert neben der Temperatur und
der Luftfeuchtigkeit auch den Sauerstoffgehalt und die Men-
ge an Geruchsstoffen. Grundsatzlich wird beim Liiften warme,
feuchte Luft gegen kiihlere, trockene Luft ausgetauscht.

Der erforderliche Luftwechsel wird durch die Fensterliiftung
oder — in neueren Gebauden — durch Liiftungsanlagen mit ei-
ner kontrollierten Warmertckgewinnung erzeugt. In alteren,
unsanierten Gebduden geschieht das Liiften oft ungewollt,
da z.B. durch undichte Fenster, Tiiren oder Bauteilanschliisse
Luft zirkuliert. Im schlimmsten Fall »zieht« es dann, wobei
dann natirlich auch noch viel Energie verloren geht.

Um ein gutes Raumklima zu erhalten, wird eine Luftwechselrate
von mindestens 0,5/h empfohlen, d. h. die Raumluft soll alle 2
Stunden komplett ausgetauscht werden. Natirlich spielt dabei
das individuelle Nutzungsverhalten eine grofRe Rolle. Ein zu
groBer Luftwechsel, der auch energetisch nicht sinnvoll ist,



flhrt zwangslaufig zu einem Austrocknen des Raumes. Ein
zu geringer Luftwechsel ldsst wiederum die Raumluftfeuch-
tigkeit Uber ein normales MaR hinaus ansteigen. Als Folge
ergeben sich dann oft Feuchtigkeitsschaden bzw. Schimmel-
bildung, da die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit an den
kiihlsten Stellen des Raumes kondensiert. Seltsamerweise
wird die Ursache fiir eine Schimmelbildung oft mit der auBen
angebrachten Warmedammung in Verbindung gebracht. Ge-
nau das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn ohne Warmedam-
mung waren die Innenseiten der AuRenwande deutlich kiihler
und noch mehr Feuchtigkeit wiirde sich dort bilden.

Bei Sanierungsmalnahmen im Wohnungsbestand wird neben
der notwendigen Fassadendammung in der Regel auch die
geforderte Luftdichtheit herbeigefiihrt (Fenster, Tlren, Bau-
teilanschliisse). Wahrend in den vorher unsanierten Gebauden
oft auch eine seltene Fensterliiftung ausreichte, um Schim-
melbildung zu verhindern (da ja die Zugluft quasi »eingebaut«
war und entsprechend stark geheizt werden musste), muss
bei sanierten und luftdichten Gebauden an das regelmaRige
Liften gedacht werden.

Die fachgerechte Ddmmung mit EPS/Styropor®-Dammstoffen
erzeugt ein angenehmes, gut temperiertes Raumklima und
steigert dadurch nicht nur die Behaglichkeit, sondern bietet
auch energetisch eine sinnvolle Losung fiir den Neubau und
auch fir die Altbausanierung.



AUSFUHRUNG

Neben einer fachgerechten Planung und hohen Produktqua-
litat ist bei allen DimmmaRnahmen stets eine fachgerechte
Ausfiihrung durch den Fachhandwerker erforderlich. Dabei sind
immer entsprechende Zulassungen und Regelaufbauten zu
beachten.

Auch aus der Perspektive der Verarbeitbarkeit bietet EPS/Styro-
por® viele Vorteile:

v/ geringes Gewicht
v/ einfache Handhabung
auf der Baustelle

v/ leichte Bearbeitung
mit professionellen Werkzeugen, wie Schneidegerat

v/ hohe MaRBgenauigkeit
mit geringen Toleranzen

v/ hohe Formstabilitat




EPS/Styropor® kann fiir die verschiedensten Anwendungs-
gebiete eingesetzt werden. Bei der Kombination von Bau-
stoffen ist die Systemkonformitdt einzuhalten. Insbesondere
bei Warmedamm-Verbundsystemen sind vom Systemanbieter
die Einzelkomponenten vorgegeben, die auf ihre Vertraglich-
keit und Funktionalitat umfangreich getestet wurden, denn die
technischen Eigenschaften unterschiedlicher EPS/Styropor®-
Fassadendammplatten konnen sich bei gleicher Optik erheb-
lich unterscheiden.

Die EPS/Styropor®-Hersteller im IVH stellen umfangreiches In-
formationsmaterial mit Verarbeitungs- und Verlegehinweisen
fur EPS/Styropor® zur Verfigung.




KLIMASCHUTZ

Dringende MaRnahmen zur Minderung der Emissionen von Treib-
hausgasen und die problematische Abhangigkeit von Erdgas- und
Ollieferanten sind zu einem zentralen Thema geworden.

Um der durch den Menschen verursachten globalen Erwarmung
entgegenzuwirken, muss der AusstoB an CO, reduziert werden.
Dies kann nur durch eine Senkung des Energieverbrauches
erreicht werden.

In Deutschland entfallen ca. 40% des gesamten Energieverbrau-
ches auf den Gebdudebereich. Davon wird der iberwiegende
Anteil in privaten Haushalten verwendet. Von den rund 40
Mio. Wohnungen in Deutschland befinden sich mindestens
75% in Gebduden, die vor dem Inkrafttreten der ersten War-
meschutzverordnung (WSchV) von 1977 errichtet wurden. Sie
weisen somit, falls bisher an diesen Gebauden keine Moder-
nisierungsmalnahmen vorgenommen worden sind, einen aus
energetischer Sicht schlechten Standard auf. Die Dammung
der Gebdudehiille ist der zentrale Ansatzpunkt, um den Ener-
gieverbrauch zu senken und damit neben einer Entlastung des
eigenen Geldbeutels auch das Klima zu schitzen.

EPS/Styropor® ist dabei ein unverzichtbarer Dammstoff, der
nicht zuletzt wegen seiner groBen Verfligbarkeit nicht ersetz-
bar ist. Erist ein sicherer und wirtschaftlicher Dammstoff, der
eine hervorragende Energiebilanz bietet.



GESUNDHEIT

Der Dammstoff EPS/Styropor® besteht aus Polystyrol. Aus
diesem Stoff werden seit Jahrzehnten viele weitere Gegen-
stande des tdglichen Gebrauchs hergestellt, z. B. Lebensmittel-
verpackungen, Spielzeug und Kiichengerate.

Bei der Verarbeitung des Polystyrols zu EPS/Styropor® wird
reiner Wasserdampf zum Aufschaumen eingesetzt. Im Ergeb-
nis besteht der Dammstoff dann zu ca.98% aus Luft. Die
weiteren Inhaltsstoffe, die zur Erreichung der technischen
Eigenschaften enthalten sind, sind fest in der Molekilmatrix
gebunden und werden nicht ausgewaschen oder durch die
Haut aufgenommen. Auch die Verarbeitung ist ohne Schutz-
kleidung moglich.

Hauser, die mit EPS/Styropor® gedammt sind, haben zudem
ein sehr gutes Wohnklima. Im Winter sind die Wande warm
und im Sommer bleibt die Hitze drauBen. Insbesondere auch
eine Schimmelbildung wird durch richtig geplante und aus-
geflihrte DammmaRknahmen im Gegensatz zu ungedammten
Hausern/Wohnungen vermieden.

Bei den heute weitgehend luftdichten Gebdauden muss an das
regelmélige und richtige Liiften gedacht werden —im Idealfall
durch eine kontrollierte Wohnraumliftung mit Warmerlckge-
winnung.



RECYCLING UND NACHHALTIGKEIT

EPS/Styropor® lasst sich vielfdltig weiter- und wiederverwen-
den. Dies beginnt bereits bei der Herstellung: Produktions-
abfdlle werden zerkleinert und direkt dem Herstellungsprozess
wieder zugefiihrt. Ebenso kann mit nicht verschmutztem
Baustellenabschnitt, z.B. von EPS/Styropor®-Fassadendamm-
platten, verfahren werden. Nach einer Lebensdauer von 50
Jahren und mehr gibt es weitere Recycling-Mdglichkeiten:

® Verwertung im Bauwesen:
Hier wird das gebrauchte EPS/Styropor® gemahlen und
als Leichtzuschlag fiir Mortel, Beton und Dammputze
eingesetzt. Fir die Ziegelindustrie dient das Recycling-
EPS/Styropor® zur Porenbildung im Tonmaterial.

® Verwertung durch Aufschmelzen/Verdichten:
Die so gewonnenen Recycling-Produkte konnen zur
Herstellung von Polystyrol-Spritzgussteilen einge-
setzt werden.

B Thermische Verwertung:
Falls keine andere Verwertungsmoglichkeit besteht,
kann EPS/Styropor® in Abfallverbrennungsanlagen
rickstandsfrei verbrannt werden.



Nachhaltiges Bauen bedeutet, Gebaude sowohl unter ckologi-
schen wie auch 6konomischen Gesichtspunkten zu erstellen
und zu betreiben. Ziel ist es, den Energie- und Ressourcenver-
brauch in allen Phasen der Gebaudeerrichtung und -nutzung
zu minimieren. Fur die EPS/Styropor®-Dammstoffe der IVH-
Mitglieder als nachhaltige Dammstoffe liegen Umwelt-Pro-
duktdeklarationen (EPD = Environmental Product Declaration)
nach 1SO 14025 vor. Diese EPDs sind von unabhangigen Ex-
perten geprift und gehen Uber die Anforderungen anderer
Umweltzeichen weit hinaus. Sie geben umfassend Aufschluss
Uber die Auswirkungen von Bauprodukten auf die Umwelt
wdhrend ihres Lebenszyklus. Damit liefern EPDs die rele-
vanten Datengrundlagen, welche in die Berechnung/Ermitt-
lung der Gebaude-Okobilanz eingehen. Sie sind eine wichtige
Grundlage fiir die nachhaltige Planung von Gebduden.

(D Umwelt-Produktdeklaration
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BRANDSCHUTZ

EPS/Styropor® erfiillt in allen seinen Anwendungsgebieten
die hohen brandschutztechnischen Anforderungen des deut-
schen Baurechts. Im Gegensatz zum normalentflammbaren
Baustoff Holz (als B2 eingestuft nach DIN 4102) ist EPS/Styro-
por® ein schwerentflammbarer Dimmstoff (als B1 eingestuft
nach DIN 4102).

Das Brandverhalten von EPS/Styropor® ist iber entsprechen-
de Zulassungen (Z-23.15-XXX) durch das Deutsche Institut fiir
Bautechnik, DIBt, geregelt. Danach gilt das B1-Brandverhalten
von EPS/Styropor® fiir

B eine vertikale Anordnung
wie z.B. in Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS)

B eine horizontale Anordnung
als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke <80 mm

B eine Anordnung unter Estrichen

Fir davon abweichende Anwendungsgebiete oder Anwen-
dungsfalle liegen z.B. erforderliche allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnisse von unabhingigen Priif- und Uberwachungsins-
tituten vor. Damit ist die Anwendbarkeit bauaufsichtlich gere-
gelt und EPS/Styropor® darf entsprechend der Vorgaben aus
den Landesbauordnungen eingesetzt werden.



Das Brandverhalten von EPS/Styropor® wird nach Vorgaben
des DIBt

® von den Herstellern regelmaBig und in kurzen
Abstanden gepriift

® von unabhéingigen, zugelassenen Priif- und Uber-
wachungsinstituten, wie dem FIW Miinchen, zusdtzlich
gepriift und liberwacht

® von der unabhdngigen und zugelassenen Zertifizierungs
stelle BFA QS EPS aufgrund der Priif- und Uberwachungs-
berichte zertifiziert.

. [Firmal .

Damit wird das vorgeschriebene Brand-
verhalten mehrfach kontrolliert und
iiber das Ubereinstimmungszertifikat
(U-zeichen) von unabhdngiger Stelle
dokumentiert.




GLOSSAR

Silbergraues EPS/Styropor®

Silbergraues EPS/Styropor® ist eine innovative Weiterentwick-
lung des seit Jahrzehnten bewdhrten weiRen EPS/Styropors®.
Dem Rohstoff wird dabei in aller Regel RuB oder Graphit bei-
gemengt. Dieses wirkt als Absorber fiir Warmestrahlen (Infra-
rotstrahlung). Damit wird die Warmestrahlung durch das EPS/
Styropor® hindurch wirkungsvoll verhindert. Die Warmeleitfa-
higkeit von 0,035 W/(mK) kann damit bereits bei einer deutlich
niedrigeren Dichte als beim vergleichbaren »weil3en« EPS/Sty-
ropor® erreicht werden — ein wichtiger Beitrag zur Ressourcen-
schonung. Gleichzeitig konnte die Warmeleitfahigkeit auf Werte
von 0,032 W/(mK) bzw.0,031 W/(mK) gesenkt werden, was zur
Reduzierung der U-Werte bei gleicher Dammstoffdicke fuhrt.

Warmeleitfdhigkeit (1, Lambda)
Sie beschreibt, wie viel Warme durch eine Materialschicht hin-
durchgeht. Je kleiner die Warmeleitfahigkeit, desto besser.
EPS/Styropor® hat eine niedrige Warmeleitfahigkeit, Beton hat
eine hohe Warmeleitfahigkeit.
WeiRes EPS/Styropor®: 1 = 0,040 oder 0,035 W/(mK)
Silbergraues EPS/Styropor®: ) = 0,035; 0,032 oder 0,031 W/(mK)
Beton: A = 1,15 W/(mK)

Warmedurchgang (U-Wert)
Er beschreibt die Qualitat des Warmeschutzes z.B. bei einer
AuBenwand (Warmedurchgangskoeffizient U). Je kleiner der
U-Wert, desto besser ist der Warmeschutz. MaBgebend fiir
einen guten U-Wert der Wand sind die A-Werte der einzelnen
Wandschichten. Weil EPS/Styropor® kleine A-Werte hat, wird
damit der Warmedurchgang durch eine Wand verringert und

E der Warmeschutz verbessert.



Ankerwert fiir den Warmeverlust

Der auf die warmeiibertragende Umfassungsflache (Dach,
Wand und Boden) bezogene Warmeverlust eines zu errichten-
den Wohngebaudes wird an den entsprechenden Wert des je-
weiligen Referenzgebaudes nach Energie-Einsparverordnung
2009 gekoppelt. Als Anforderung hat die Bundesregierung die-
sen Wert 1,3-fach als Ankerwert festgesetzt. Fiir die Energie-
Einsparverordnung 2013/2014 ist ein Ankerwert von 1,1 und
ab 2016 ein Ankerwert von 1,0 vorgesehen.

Druckfestigkeit

Sie beschreibt, wie hoch ein Material durch Druck belastet wer-
den kann. Bei einer Flachdachdammung entsteht z. B. Druck auf
EPS/Styropor®, wenn auf dem Dach gelaufen wird oder wenn
das Flachdach mit einer Kiesschicht abgedeckt ist. Die Druckfes-
tigkeit wird angegeben als Mindestwert einer Druckspannung.
Je hoher die Druckfestigkeit und damit die aufnehmbare Druck-
spannung eines Materials, desto besser. EPS/Styropor® kann
hohe Druckspannungen aufnehmen. Mindestdruckspannungen
flr Flachdach-EPS/Styropor®: 100 kPa, 150kPa oder 200 kPa.

Scherfestigkeit
Die Scherfestigkeit ist der Widerstand, den z.B. EPS/Styropor®
im Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) den Belastungen aus
dem Gewicht der Kleber und Putze eines WDVS entgegensetzt.
Die Scherfestigkeit von EPS/Styropor® fiir WDVS erfiillt die
deutschen und europaischen Anforderungen.



Schallschutz

Trittschall wird z.B. durch Begehen von Decken und Treppen,
aberebenso durch Betreiben von Haushaltsgeraten erzeugt. Er
wird als Korperschall durch Boden, Wande, Decken weiterge-
leitet und im Nachbarraum als Luftschall wahrgenommen. Fiir
die Trittschalldammung mit EPS/Styropor®, z. B. unter einem
FuBbodenestrich, gibt es gepriifte Systeme mit Trittschall-
dammmalRen, mit denen fir eine fachgerechte Ausfiihrung ge-
plant werden kann.

Schwerentflammbarkeit

Bei brennbaren Baustoffen wird zwischen Leicht-, Normal-
und Schwerentflammbarkeit unterschieden. Der Dammstoff
EPS/Styropor® ist schwerentflammbar (B1). Umfangreiche
Versuchsergebnisse belegen, dass EPS/Styropor® nicht durch
Unachtsamkeiten, wie weggeworfene brennende Zigaretten
oder ahnliches, entziindet werden kann. Auch durch fahrlas-
siges Verhalten z.B. auf Baustellen durch Schweil3arbeiten,
kann EPS/Styropor® nicht entflammt werden.

Nachhaltigkeit, Umwelt-Produktdeklaration

EPS/Styropor® ist ein nachhaltiger Dammstoff. Er hat eine
Mindestnutzungsdauer von 40 Jahren (Bundesinstitut fiir Bau-,
Stadt- und Raumforschung). Belegt wird das mit den Umwelt-
Produktdeklarationen fiir EPS/Styropor® (Environmental Pro-
duct Declaration, EPD). Die EPDs fiir EPS/Styropor® sind nach
Prifung durch unabhangige Sachverstandige vom ebenfalls
unabhangigen Institut fiir Bauen und Umwelt ausgestellt wor-
den und werden regelmaRig Gberpriift. EPDs fiir EPS/Styropor®
beinhalten die Lebenszyklusanalyse dieses Dammstoffs von
der Rohstoffgewinnung, den Transport der Rohstoffe, die Her-
stellung der Styroporplatten, ihren Transport zur Baustelle und
die mogliche thermische Verwertung als End-of-Life Szenario
(»cradle to grave«). Nicht alle anderen Baustoffe/Dammstoffe
konnen eine solch liickenlose Beurteilung vorweisen.



Die Initiative fur
Warmedammung.

Es gibt viele Argumente »pro oSt
keit, pro Klimaschutz, pro ua1|t‘cif
Verarbeitbarkeit, um nur tigst ‘én z,‘,q ‘nennen. nltla-
tive »STYROPRO« brmgt alle \Iortelle auf einen- gemelnsamen
verbalen Nenner

Die Kamp'a'ghe will das offentliche Bewusstsein fiir den Warme-
schutz stirken und mit relevanten Voftelleh eine klare Orien-
tierungshilfe bieten. Dabei 'sendet sie ein"dedutliches Signal:
Jetzt ist der rlch‘Elge»i.‘éftpunkt ~um durch &ffiziente Wirme-
dammung eine nachhﬂ]irge Ent leklung.gu unterstiitzen — fiir
den Kllmaschutz und im eigenen Interesse.

e -_Nl'e.hr erfahren Si'e unter www.stvrané.de-
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